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Mediante un apposito forno, il processo di asciugatura delle matasse di filati di cotone mercerizzato è utilizzato  per rimuovere l’acqua dovuta al lavaggio finale durante la tintura o il  candeggio dei filati.

E’ necessario controllare in modo ottimale la  temperatura è l’umidità, per evitare un che una eccessiva essicazione  della fibra comporti la chiusura dei micro pori nella struttura  molecolare della cellulosa II. Una chiusura dei micro pori comporta la  diminuzione della capacità di riassorbire l’umidità ambientale,  caratteristica importante nei filati mercerizzati.
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